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Шлифшкурка

Шкурка шлифовальная является абразивным

материалом, который используется при выполнении

различных шлифовальных работ. Шлифовальная

шкурка может выпускаться на различной основе, так

встречается тканевая основа, бумажная основа или

комбинированная тканево-бумажная основа. По своим

характеристикам шлифовальная шкурка может быть

водостойкой и неводостойкой. Шкурка отличается по

используемому абразивному материалу, который

отличается степенью зернистости и прочности зерен.

Шкурка шлифовальная может выпускаться в виде

рулонов, бобин и листов. В качестве абразивного

материала в большинстве случаев применяются

электрокорунд или его разновидность, белый

электрокорунд. Также может использоваться карбид

кремния, а также такие разновидности электрокорунда,

как легированный, циркониевый и керамический

электрокорунд. При выборе шлифовальной шкурки

следует обращать внимание на степень зернистости

абразивного материала. От этого параметра напрямую

зависит сфера использования шлифовальной шкурки.

Чем крупнее зернистость абразивного материала, тем

более грубая обработка поверхностей выполняется.

Шлифовальная шкурка с минимальной зернистостью

применяется для микрофинишной доводки поверхности

обрабатываемых материалов. 

Ленты шлифовальные бесконечные
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